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Standaardstructuren per bouwklasse

• bitumineuze verhardingen

• APO-onderlagen

• AVS-onderlagen

• cementbetonverhardingen

• platenbeton

• doorgaand gewapend beton

• bestratingen
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Aanpassing vorstvrije dikte
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70 cm

60 cm

80 cm
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𝑉𝐼 = 5 × 𝐼

28,4 °C 34,7 °C 24,8 °C

27 cm 29 cm 25 cm
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45 cm 55 cm50 cm

50 cm

50 cm

analyseperiode: 2005-2023
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Toepassing

• berekening dikte van de 
onderfundering

• minimum dikte onderfundering is 
20 cm

Voorbeeld

• bitumineuze verharding

• steenslagfundering

• fietspad (bouwklasse BF)

• in Limburg

Structuur

• 9 cm asfalt

• 20 cm fundering

• 55 – 9 – 20 = 26 cm onderfundering



Georganiseerd door:

2

Platenbetonverhardingen
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Platenbetonverharding
op schraalbetonfundering bitumineuze tussenlaag type ABT niet-geweven geotextiel

voor alle
funderingen
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Waterdoorlatende wegstructuur
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bitumineuze verharding
waterdoorlatende steenslagfundering
waterdoorlatende onderfundering
geotextiel
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Bitumineuze verharding op een waterdoorlatende steenslagfundering
Buffering enkel in de onderfundering
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Bitumineuze verharding op een waterdoorlatende steenslagfundering
Buffering in de fundering én in de onderfundering
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Volgende versie
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Aanpassingen in versie 5.0 van het 
Standaardbestek 250

• funderingen

• niet-continue steenslag gechrapt

• steenslag type IB en IIB geschrapt

• schraal asfalt

• bitumengestabiliseerde fundering

• nieuwe mengsels

• permeabele asfalt (PEO, PET)

• asfalt voor havenwegen (AHV)
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https://wegenenverkeer.be/zakelijk/documenten/ontwerprichtlijnen/standaardstructuren

https://wegenenverkeer.be/zakelijk/documenten/ontwerprichtlijnen/standaardstructuren
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ir. Margo Briessinck
Agentschap Wegen en Verkeer
afdeling Expertisecentrum

Bedankt voor uw aandacht…
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